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Resumo

Espumas de EVA são uma classe de materiais que combinam propriedades mecânicas com densidade reduzida, além da capacidade de absorção de energia e impacto, e por isso são amplamente aplicadas na indústria calçadista. Contudo, durante a sua fabricação e uso para confecção de calçados muitas aparas acabam tornando-se resíduo. Nesse sentido, o presente estudo tem como objetivo um processo de reciclagem, de forma a incorporar as aparas na fabricação de novas espumas. Inicialmente, os resíduos das espumas foram submetidos a um processo de extrusão duplarrosca, com a alteração de diferentes parâmetros de processamento, tais como o número de reprocessamentos, a temperatura, a velocidade de rotação e o uso de antioxidante. Nessa primeira etapa foram avaliadas as características do reciclado através dos ensaios de teor de gel, microscopia eletrônica de varredura (MEV), termogravimetria (TG) e reometria de placas paralelas e de torque. A partir disso, foram escolhidas as quatro amostras, das dezesseis extrusadas, com maior probabilidade de formar espumas homogêneas. Então seguiu-se com a confecção de espumas de EVA com e sem a incorporação do reciclado, e foram avaliados os seguintes parâmetros das espumas desenvolvidas: microscopia eletrônica de varredura (MEV), análise dinâmico mecânico (DMA) e ensaios físicos de densidade, abrasão e deformação permanente por compressão (DCP). Os resultados demonstraram uma diminuição do teor de gel reticulado em até 13 pontos percentuais para a amostra processada com antioxidante no quinto reprocessamento. Assim como as menores viscosidades para essas mesmas amostras em relação ao processamento anterior. Contudo, ocorreu uma possível reticulação residual, pois a viscosidade de todas as amostras é maior do que referência (espuma). A maior homogeneidade, observada no MEV, ocorreu nas amostras processadas por cinco repetições sem antioxidante. Esses parâmetros permitiram a escolha do reciclado para a confecção das espumas. Algumas amostras apresentaram aspectos muito semelhantes à espuma de EVA confeccionada sem reciclado. A partir do MEV pode-se perceber a espuma com reciclado extrusado uma vez, a 180°C, 450 rpm, sem antioxidante (amostra G1), como a mais uniforme e de células esféricas. Essa espuma também apresentou as melhores respostas para os ensaios de físicos de DCP e abrasão, inclusive comparada à espuma sem reciclado.
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